Technisches Datenblatt q

OTTOSEAL® M 361 (i

\
Der Struktur-Hybrid-Dichtstoff fir Hochbau/Anschlussfugen ‘

( 1K-Struktur-Hybrid-Polymer STP-Dichtstoff ) ( Fir Innen & AuBen ) m

\IVD - Das Giitesiegel

Eigenschaften

> Kornige Struktur - Passt sich der Putzstruktur ideal an

> Gute Witterungs- und Alterungsbestandigkeit

> Uberstreichbar / Uberlackierbar - bitte
Anwendungshinweise im technischen Datenblatt beachten

> Geruchsarm - Keine Geruchsbelastigung .

.....

> Silikonfrei orro)

> Isocyanatfrei e

> Klebfreie Oberflache nach ca. 6 Stunden - Weniger
Verschmutzungsrisiko

> Temperaturbestandigkeit von -40°C bis +90°C

Anwendungsgebiete

> Abdichten von Hochbaufugen nach DIN 18540-F

> Abdichten von Fugen an Fassaden,
Metallbaukonstruktionen

Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen an Beton-
und Porenbetonfertigteilen

Fur die RAL-Montage INNEN und AUSSEN

FUr die dauerhaft luftdichte Innenabdichtung und fir die
schlagregendichte AuBenabdichtung. Fur Anschlussfugen
zwischen Fenster und Baukdrper geeignet
Baukorperanschluss z. B. Fensterrahmenanschluss, Turen,
Tore und Trockenbauwand an den Baukorper wie z. B.
Mauerdffnung, sowie Ubergange z. B. von Betonwand zur
Holzstadnderwand/Glaswand und Kachelfen

SchlieBen von Rissen und Léchern in Fassaden und
Innenwanden z.B. im GerUstbau/Malerarbeiten

v

v

v

v

v

Normen und Priifungen

> Geprift nach EN 15651 - Teil 1: F EXT-INT CC 25 LM / ISO 11600-F-25LM

» Gepruftes Brandverhalten nach EN 13501: Klasse E

> Bauteilpriifung "Luftundurchlassigkeit und Schlagregendichtheit eines Abdichtungssystems zwischen Fenster und Baukdrper
nach ift-Richtlinie MO-01"

> Stauwasser - Prifung nach Richtlinie "Bauwerksabdichtung - Anschluss an bodentiefe Fenster und Turen, Teil 2" zusammen

mit Remmers Abdichtungssystem "Fllssigabdichtung mit Viiestrager"

EMICODE® EC 1 Plus - sehr emissionsarm

Franz&sische VOC-Emissionsklasse A+

Deklaration in Baubook Osterreich

Konform zur Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Fur Anwendungen gemaB IVD-Merkblatt Nr. 7+9+12+20+22+24+27+29+31+32+35 geeignet

v v v v v

Hermann Otto GmbH o3 Anwendungsberatung
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Technisches Datenblatt

OTTOSEAL® M 361

Technische Daten

Hautbildungszeit bei 23 °C/50 % rLf [min]
Aushértung in 24 Std. bei 23 °C/50 % rLf [mm]
Verarbeitungstemperatur von/bis [°C]
Viskositat bei 23 °C

Dichte bei 23 °C nach ISO 1183-1 [g/cm?]
Shore-A-Harte nach ISO 868

Zulassige Gesamtverformung [%]

Dehnspannungswert bei 100 % nach ISO 8339 [N/mm?],
Verfahren B

Dehnspannungswert bei 100 % nach ISO 37, Typ 3 [N/mm?]
ReiBdehnung nach ISO 37, Typ 3 [%]

Zugfestigkeit nach ISO 37, Typ 3 [N/mm?]
Temperaturbestandigkeit von/bis [°C]

Volumenschwund nach ISO 10563 [%]
Wasserdampfdiffusionswiderstand p (ISO 7783)

Wasserdampfdiffusionsaquivalente Luftschichtdicke SD (ISO
7783, 10 mm Dichtstoffdicke) [m]

Lagerstabilitat bei 23 °C/50 % rLf fur Kartusche/Beutel
[Monate]

1) ab Herstellung

~ 20

~2-3
+5/+40
pastods, standfest
~1,5

~ 25

25

~0,3

~0,3

~ 530
~0,7
-40/+90
<10

~ 900

~9

121

Diese Werte sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt. Bitte wenden Sie sich vor der Erstellung von Spezifikationen

an OTTO-CHEMIE.

Vorbehandlung

Die Haftflachen mussen sauber, fettfrei, trocken und tragféhig sein.
Die Haftflachen miissen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Ol, Staub, Wasser,
alte Kleb-/Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeintrachtigende Stoffe entfernt werden. Reinigen von nicht-porésen
Untergrtinden: Reinigung mit OTTO Cleaner T (keine Abllftezeit erforderlich) und sauberem, flusenfreiem Tuch. Reinigen von
pordsen Untergrinden: Oberflachen mechanisch, z.B. mit einer Stahlblrste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln

saubern.

Grundierungstabelle

Die Anforderungen an elastische Abdichtungen und Klebungen sind abh&ngig von den jeweiligen &uBeren Einflissen. Extreme
Temperaturschwankungen, Dehn- und Scherkrafte, wiederholter Kontakt mit Wasser etc. stellen hohe Anspriiche an eine
Haftverbindung. In solchen Féllen ist bei Empfehlungen (z.B. +/OTTO Primer 1216) die Verwendung des genannten Primers

ratsam, um eine maglichst belastbare Verbindung zu erzielen.

Acrylglas/PMMA

Acryl-Sanitar (z.B. Wannen)
Aluminium blank

Aluminium eloxiert

Aluminium, pulverbeschichtet
Beton

Betonwerkstein

Blei

Edelstahl

Eisen

Epoxidharzbeschichtung

Glas

Holz, lackiert (I6semittelhaltig)
Holz, lackiert (wassrige Systeme)
Holz, lasiert (6semittelhaltig)
Holz, lasiert (wassrige Systeme)
Holz, unbehandelt

225

T
+/1216
T

+/1216
+

+/1216
T/1227
+ /1227
+ /1227
T
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Technisches Datenblatt OTTOSEAL® M 361

Keramik, glasiert +
Keramik, unglasiert +/1216
Kunststoffprofile (Hart-PVC z.B. Vinnolit) 1227
Kupfer +/12271
Melaminharzplatten T
Messing + /1227
Naturstein (Marmor, Granit etc.) -
Polyester T
Polypropylen (PP) -
Porenbeton T

Putz 1225
PVC-hart + /1227 /1225
PVC-weich-Folien -
WeiBblech T

Zink, verzinktes Eisen +

1) Siehe "Besondere Hinweise"

+ = ohne Grundierung gute Haftung
- = nicht geeignet
T = Test/Vorversuch empfohlen

Besondere Hinweise

Vor dem Einsatz des Produktes hat der Anwender sicherzustellen, dass die Werkstoffe/Materialien in dem Kontaktbereich mit
diesem und miteinander vertraglich sind und sich nicht schadigen oder verandern (z. B. verfarben). Bei Werkstoffen/Materialien,
die in der Folge im Bereich des Produktes verarbeitet werden, hat der Anwender im Vorfeld abzuklaren, dass deren Inhaltsstoffe
bzw. Ausdiinstungen zu keiner Beeintrachtigung oder Veranderung (z. B. Verfarbung) des Produktes flihren kénnen.
Gegebenenfalls hat der Anwender Rlcksprache mit dem jeweiligen Hersteller der Werkstoffe/Materialien zu nehmen.

Nicht geeignet fur die Glasfalzversiegelung, fur Bodenfugen, fur den Dauernassbereich, bei Chemikalienbeanspruchung sowie
bei allen auBerhalb unserer Empfehlungen liegenden Bereichen.

BerUhrungskontakt mit bitumenhaltigen und weichmacherabgebenden Materialien wie z.B. Butyl, EPDM, Neopren, Isolier- und
Schwarzanstrichen vermeiden.

Farben, Lacke, Kunststoffe und andere Beschichtungsmaterialien mtssen mit dem Kleb-/Dichtstoff vertraglich sein.

Die Farbtdéne kdnnen durch Umwelteinfliisse beeintrachtigt werden (hohe Temperatur, Chemikalien, Dampfe, UV-Strahlung).
Dieses hat keinen Einfluss auf die Produkteigenschaften.

In Innenrdumen mit wenig oder ohne UV-Licht kdnnen Hybridpolymer-Dichtstoffe insbesondere in hellen Farben im Laufe der
Zeit eine Farbveranderung aufweisen. Des Weiteren kdnnen Aldehyde und ahnliche Stoffe bzw. deren Dampfe aus Reinigungs-
und Desinfektionsmitteln, Holzwerkstoffen und anderen Baustoffen sowie starke Belastung durch Tabakrauch zu Verfarbungen
von Dichtstoffen flhren.

Nicht flr die Abdichtung/Klebung von Kupfer unter UV-/Temperatureinwirkung geeignet.

Bei UV- belasteten Klebungen/ Abdichtungen von Glas empfehlen wir die Verwendung unserer hochwertigen Silikon-Kleb-/
Dichtstoffe wie OTTOSEAL® S 110/ S 120 (fur Glasfalzabdichtungen), OTTOSEAL® S 10 (u.a. fur Klebungen), OTTOSEAL® S
7 (fur Wetterversiegelungen) oder OTTOCOLL® S 81 (fir geklebtes Fenster).

Bei UV-belasteten Klebungen/ Abdichtungen von transparenten Kunststoffen wie z. B. Acrylglas empfehlen wir unseren Silikon-
Dichtstoff OTTOSEAL® S 72.

Anwendungshinweise

Beim Abglatten ist Folgendes zu beachten: Der Struktur-Effekt ist ohne Abziehen und ohne Abglatten am starksten ausgepragt.
Je ofter die Oberflache bearbeitet wird, desto stérker geht der Struktur-Effekt verloren und die Dichtstoffoberflache wird glatter.
Zum Abglatten OTTO Glattmittel-Spray moglichst sparsam und gezielt auf die Dichtstoffoberflache aufbringen und die
Glattwerkzeuge nur leicht mit OTTO Glattmittel-Spray benetzen. Uberschussmengen sofort entfernen.

Unser Produkt kann Uberstrichen / Uberlackiert werden. Die Vertraglichkeit zwischen Beschichtung und unserem Produkt muss
vor der Anwendung durch den Anwender/Verarbeiter Uberprift werden - ggf. unter Produktionsbedingungen. Unsere OTTO
Anwendungstechnik unterstitzt Sie gerne unverbindlich. Wird nach erfolgreicher Vertraglichkeitspriifung unser Produkt in
Ausnahmefallen ganzflachig Uberstrichen, muss auch diese Beschichtung der elastischen Bewegung des Dichtstoffes folgen
koénnen. Anderenfalls konnen Rissbildungen im Anstrich oder optische Beeintrachtigungen entstehen.

Farben, Lacke, Kunststoffe und andere Beschichtungsmaterialien missen mit dem Kleb-/Dichtstoff vertraglich sein. Materialien
mit alkalischen Inhaltsstoffen kdnnen Wechselwirkungen in Form von Verfarbungen verursachen.

Reinmineralische Anstriche (z.B. auf Basis Kaliwasserglas oder Kalk) sind aufgrund der Sprodigkeit des Anstrichs zum
ganzflachigen Uberstreichen nicht geeignet.

Eine Uberarbeitung mit Beschichtungsstoffen kann je nach klimatischen Bedingungen und Anstrichart ab etwa 1 Stunde
erfolgen.

In Kontakt mit oxidativ hartenden Anstrichen (z.B. Alkydharz-Lacke) kénnen Trocknung und Aushartung verzogert oder
verhindert werden.
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Wir empfehlen Vorversuche.

Beschichtungen sowie deren Ausdinstungen kénnen zu Verfarbungen des Kleb-/ Dichtstoffes fUhren.

Verfarbungen von Beschichtungen durch Wechselwirkungen mit dem Kleb-/ Dichtstoff sind nicht ausgeschlossen.

Wegen der Vielzahl moglicher Einfliisse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Verarbeiter stets eine
Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen.

Das konkrete Aufbrauchdatum ist dem Gebindeaufdruck zu entnehmen und zu beachten.

Wir empfehlen, unsere Produkte in den ungedffneten Originalgebinden trocken (< 60 % rLF) im Temperaturbereich von + 15° C
bis + 25° C zu lagern. Werden die Produkte Uber langere Zeitraume (mehrere Wochen) bei héherer Temperatur/ Luftfeuchtigkeit
gelagert und / oder transportiert, kann eine Verringerung der Haltbarkeit bzw. eine Veranderung der Materialeigenschaften nicht
ausgeschlossen werden.

Lieferform
310 ml Kartusche 580 ml Alu-Folienbeutel
() RAL 9016 M361-04-C9016 M361-08-C9016
‘ betongrau M361-04-C56 auf Anfrage
. hellgraubeige M361-04-C537 auf Anfrage
Q mortelgrau M361-04-C102 auf Anfrage
@ sandbeige M361-04-C3180 auf Anfrage
Stick pro Verpackungseinheit 20 20
Stick pro Palette 1200 880

Aus darstellungstechnischen Griinden kdnnen die abgebildeten Farben von den Originalfarben der Produkte abweichen.
FUr eine exakte Farbdarstellung fordern Sie bitte unsere original Farbmuster an.

Sicherheitshinweise

Bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.
Nach erfolgter Aushartung ist das Produkt geruchlos.

Entsorgung

Hinweise zur Entsorgung siehe Sicherheitsdatenblatt.

Markenhinweise
EMICODE® ist ein eingetragenes Warenzeichen der GEV e. V. (Dusseldorf)

Méangelhaftung

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen
nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die
Angaben in dieser Druckschrift befreien den Verarbeiter nicht von einer eigenen Prifung unserer Produkte im Hinblick auf ihre
Eignung fur die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der
auf Grund unserer anwendungstechnischen Beratung hergestellten Produkte erfolgen auBerhalb unserer Kontrollméglichkeiten
und liegen daher ausschlieBlich in der Verantwortung des Verarbeiters. Unterliegt die Anwendung, flir die unsere Produkte
herangezogen werden, einer behérdlichen Genehmigungspflicht, so ist der Anwender flir die Erlangung dieser Genehmigungen
verantwortlich. Wir behalten uns das Recht zur Anpassung des Produktes an den technischen Fortschritt und an neue
Entwicklungen vor. Im Ubrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, insbesondere auch bezliglich
einer etwaigen Mangelhaftung. Sie finden unsere AGB unter www.otto-chemie.de.
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