Colle silicone pour parcloses

OTTOSEAL S112

Liste de compatibilité du produit

Controles selon la directive ift DI 01/1 Utilisation de mastics — Partie 1: contréle de matériaux en contact avec le bord du verre
isolant, février 2008

Méthode de contrble: test de trois P1, chapitre 4.1

Les résultats du controle de compatibilité ne sont applicables que pour un contact sur une petite surface d‘OTTOSEAL"S 112 avec
I'étanchéité secondaire de la vitre. Un recouvrement de 3 mm au maximum est autorisé. Exclure un contact sur toute la surface
du bord du verre isolant, au fond de la feuillure. Au contact avec le silicone d’étanchéité secondaire, le mastic silicone transparent
risque de prendre une couleur jaunatre.

La liste suivante indique les produits compatibles avec OTTOSEAL®S 112:

OTTOSEAL®° S112

Fabricant Mastic primaire Mastic secondaire
IGK Isolierglasklebstoffe GmbH, Hasselroth IGK 511 IGK 130, IGK 311, IGK 330
Fenzi Spa, Tribiano Butylver Thiover, Thiover F/1, Poliver AC
KF)mmerllng Chemische Fabrik GmbH, GD 115 GD 116, GD 116 NA, GD 677 NA
Pirmasens
Tremco I”bruck GmbH & Co. KG, JS 880 JS 442 MF
Bodenwdhr
diverses -- IG Silicone

N‘utiliser pour le cal de vitrage que des produits en polyamide (PA), polyéthylene (PE), polypropylene (PP) ne contenant aucun
additif plastifiant.

Ces indications sont le résultat de tests approfondis et du meilleur de nos connaissances et tiennent compte de la situation
actuelle des expériences faites dans la pratique. Ces déclarations ne se réferent cependant qu‘au matériau testé et aux conditions
d‘essai utilisées. A titre préventif, il convient dattirer I‘attention sur le fait que les connaissances acquises & I‘issue des essais en
laboratoire ne couvrent pas toutes les influences de la pratique et ne portent pas sur toutes les situations de montage faisables.
Dans ce cas, nous recommandons de Vérifier I‘aptitude du produit d‘étanchéité aux applications correspondantes sur un
échantillon ou en réalisant un prototype.

Représentation simplifiée du joint entre Représentation simplifiée du joint sur
I'ouvrant et la pare close I'ouvrant derriére la pare close

Index: 09.12.2025 m

© Hermann Otto GmbH 2025 | www.otto-chemie.fr ETANCHEITE & COLLAGE




